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Prufungsbericht
Nr. 2930652/III

A) - Ausfertigung

BGW-Bohr GmbH
Raiffeisenstr. 3
97854 Steinfeld-Hausen

05.07.1993

Belastungsprufung an Stahldrahtseilen
von Transportankern gemaB Ziffer 4.4.3
der "Sicherheitsregeln flr Transportanker
und -systeme von Betonfertigteilen',
Ausgabe April 1992

4 BGW-Seilschlaufen MRAd 16,
Tragfahigkeit jeweils 12 kN
06.07.1993 durch den Auftraggeber

mit eingepragtem "BGW R 1200 kg"

auf Datenring

Dieser Prufungsbericht umfaBft 2 Blatt.

Landesgewerbeanstalt Bayern
Zweigstelle Wiirzburg
DreikronenstraBe 31

8700 Wiirzburg

Jede Verdffentlichung —auch in Kirzung oder Auszug—  Telefon (0931) 4196-0

bedarf der vorherigen Zustimmung der Landesgewerbeanstalt Bayern.  Telefax (0931) 414909
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Die Prifung der Seilschlaufen erfolgte nach Ziffer 4.4.3 der
"'Sicherheitsregeln fir Transportanker und -systeme von Betonfer-
tigteilen", Nr. ZH 1/17 vom April 1992. Danach dlirfen Stahldraht-
seile mit einem Nennduchmesser von iber 6 mm fiur eine Zugkraft
bemessen sein, die hochstens 1/4 der Mindestbruchkraft des Stahl-

drahtseiles betragt.

Priufungsergebnisse

Probe- Bruchlast Bruchlage
Nr.
(kN)
1 80 am Anschlagpunkt gerissen
2 70 aus Gewindehilse gezogen
3 78 am Anschlagpunkt gerissen
4 84 am Anschlagpunkt gerissen
Beurteilung

Die Seilschlaufen erfiillen die Anforderungen gemaB Ziffer 4.4.3

der v.g. Sicherheitsregeln.

Landesgewerbeanstalt Bayern Wirzburg, 15.07.1993/go
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Dipl.- Ing. Hartl
Bauoberrat




